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一、請說明棉紗細度採用的英制定義，並繪圖說明棉纖維橫斷面形狀及其浸漬

於低濃度的強鹼溶液中之形狀變化；而基於棉纖維於鹼液中的性質，請說

明棉絲光加工的原理與方法。（20 分）

二、請說明再生纖維素中黏液縲縈（Viscose Rayon）纖維吸濕性高於合成纖維

的原因，並寫出黏液縲縈纖維的製造流程與指出其製程中的污染來源，此

外寫出各製程中的化學作用。（25 分）

三、目前彈性布料通常加入部分的彈性纖維（Elastane）之裸紗或其包繞紗進

行彈性布料的織造。請說明此種合成彈性纖維之中英文化學名稱，並說明

彈性纖維為何能有高伸度與高彈性回復率？而此種彈性纖維可使用那幾

種紡絲方法製造？但以那種方式最佳，其原因為何？（25 分）

四、說明合成纖維製成長纖原絲（Filament）後，為何還需要經過假撚工程製

成假撚紗的原因，其加工過程原理與主要的流程為何？（20 分）

五、如果漂白後之棉筒紗和聚酯筒紗混亂放在一起，而且沒有標示，試問如何

以燃燒法與染色方法鑒別棉筒紗和聚酯筒紗？（10 分）


